
Obra: Descripción

Localización: Fecha:

SPT: 1 Muestra N°: 2 Laboratorista:

Prueba N°: 1 Profundidad: 0.60 -1.20 m

W L = 34.88 %

W P = 26.61 %

IP 8.26 %

31 1 13.095 16.883 15.980 0.903 2.885 31.30

28 2 13.407 16.301 15.570 0.731 2.163 33.80

22 3 13.509 16.945 16.050 0.895 2.541 35.22

20 4 13.389 15.985 15.250 0.735 1.861 39.49

1 8.291 9.271 9.065 0.206 0.774 26.61

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

ML - LIMO ARENOSO DE BAJA 

PLASTICIDAD

LÍMITE LÍQUIDO

PSV ENTRONQUE MOLINITO  29+139.70
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LÍMITE PLÁSTICO

y = -15.7ln(x) + 85.413 
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ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 
VIAL METROPOLITANO "TLAXCALA" 


